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CIEĽ A METODIKA 

• dva typy monofokálných vnútroočných 
šošoviek C47 S (Zeiss) a Seelens (Hanita) 

• výsledná refrakcia prepočítaná na SE,UCVA, 
BCVA, v jednotlivých skupinách 

• optickou biometriou Lenstar a pre výpočet 
bol použitý vzorec SRK-T, A-constant  
Seelens 118,6, CT 47S 118,5 



SÚBOR 

• vzorka 50 pacientov (25 očí z oboch typov 
šošoviek) z našeho pracoviska 

• 21 M, 29 Ž  

• sledovacia doba 8 týždňov (+-2 týž) 

• absencia zjavnej patológie na prednom a 
zadnom segmente oka pacientov, bez 
peroperačných. a pooper. komplikácií 

• optická mohutnosť šošovky 16-26 D 

 

 



CT 47S 

Optický priemer: 6,0 mm 

Celková dĺžka: 12,5 mm 

Veľkosť rezu: 2,2 mm 

Prevedenie: 1 kus 

Materiál: hydrofilný akrylát s 
hydrofóbnym povrchom 

Dioptrický rozsah: 0-40 D 

 



SEELENS 

Optický priemer: 6,0 mm 

Celková dĺžka: 13,0 mm 

Veľkosť rezu:  2,2 mm 

Prevedenie: 1 kus 

Materiál: hydrofilný akrylát   

Dioptrický rozsah: 0-40 D 

(po +0,5D) 
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číslo pacienta 
UCVA BCVA 

SEELENS : UCVA, BCVA 



C47 S: UCVA, BCVA 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

zr
ak

o
vá

 o
st

ro
st

 

číslo pacienta 

UCVA BCVA 





SEELENS: SFÉRICKÝ EKVIVALENT 
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C47 S: SFÉRICKÝ EKVIVALENT 
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SEELENS, C47 S: PRIEMER SE 
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ZÁVER 

Výskyt sek. katarakty sme v našom súbore 
nezaznamenali z dôvodu krátkej sledovacej 
doby. 

Z hľadiska vedľ. svetelných fenoménov nebol 
zaznamenaný rozdiel medzi oboma typmi 
šošoviek. 



ZÁVER 

Z nameraných a vypočítaných hodnôt u IOL 
C47S a Seelens vyplývajú následné priemerné 
hodnoty: 

IOL Seelens: 

UCVA: 0,596  BCVA: 0,840  pri SE:0,77 

IOL C47S:       

UCVA: 0,672  BCVA: 0,904  pri SE: 0,52 

 



ZÁVER 

Porovnaním týchto hodnôt vyplýva minimálny 
rozdiel: 

 v UCVA:0,076    v BCVA:0,064    a   SE:0,25    

 

U   šošoviek   SEELENS  a CT 47S neboli 
zaznamenane výrazné rozdiely, oba typy 
šošoviek  vykazujú štandardné parametre 
očakávane od klasickej hydrofilnej  IOL. 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 


